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 RENOV’POLYCARBONATE Арт : 052086 

Этапы с 1 по 4 :  Используя каждый раз диск все меньшей и меньшей зернистости (P500, P800, P1500 и P3000), 

отшлифуйте либо всю поверхность поликарбоната в случае пожелтения, либо только  

поврежденную поверхность. 
 

 

 

 

 

Этап 5 : Как только поверхность станет совершенно гладкой, отшлифуйте ее с помощью двух дисков из губки  (в 

комплекте) и специального состава для поликарбоната и плексигласа. 

P500 

Устраняет дефекты 

поликарбоната с 

поверхности фары. 

P800 

Устраняет мелкие 

дефекты поликар-

боната  и делает 

матовой всю 

поверхность фары. 

P1500 

Устраняет царапины, 

оставшиеся от P500 и 

P800, со всей поверх-

ности фары. 

P3000 

Для шлифования с водой 

перед полировкой. 

Черная и оранжевая 

губки Для нанесения 

полировочного состава  

для лощения фары.  

Набор Renov’ Polycarbonate позволяет восстановить 

пожелтевшие фары из поликарбоната. 
 

Этот интрумент может также применяться для  всех 

видов органических стекол, используемых в  

самолетах, катерах…  
 

Это позволяет избегать системати- 
ческой замены элементов. 
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5 ПРОСТЫХ И БЫСТРЫХ ЭТАПОВ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 

Интрументы  для  кузовного  ремонта  

270706 

200307 
210307 

I N V E  S T I N T  H E F U  T U  R E Email : contact@gys.fr 

www.gys.fr 
09092010 

052017 50 абразивных дисков P500 диам 75 мм 

052024 50 абразивных дисков P800 диам 75 мм 

052031 50 абразивных дисков P 1500 диам 75 мм 

052048 50 абразивных дисков P 3000 диам 75 мм 

052079 полиров. состав для поликарбоната 250 мл 

052055 черная полировочная губка диам 75 мм  

052062 оранжевая полировочная губка диам 75 мм 

Расходные материалы   

Renov’ polycarbonate (арт. 052086) поставляется в наборе с :  
- 1 высококачественная полировальная машинка (15000 об/мин – композит – 500 гр) 
- 1 мощная лощильная машинка (225 Вт - композит – 600 гр) 
- Нижеперечисленные расходные материалы. 


